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Tested Sample/Part Description: (测试样品/部位描述)

1 Meat color TPE/肉色 TPE

Test Result(s): (检测结果)

Photograph of Sample

样品图片

Fig. 1/图 1

Test Item(s)/检测项目
Unit
单位

Limit
限值

Result 1
结果

-Total extractable fraction in D.I. water at reflux
temperature for 7 hours
-去离子水提取物，在回流温度前 7小时

mg/in2 ≤20 0.34

-Total extractable fraction in D.I. water at reflux
temperature for 7 hours then maintaining for 2 hours
-去离子水提取物，在回流温度 7小时后持续 2小时

mg/in2 ≤1.0 0.10
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Fig. 2/图 2
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